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X. KATALOG DER ABDRÜCKE VON STÖCKEN UND 
HÖLZERN IM HÜTTENLEHM

Hl  01. Taf.  1a. 1977/021E. Areal 4, SE 091, Siedlungsphase Ia. Lehmverputz von 4,5  cm 
Stärke. Zwei im spitzen Winkel zueinander stehende Flächen. Fläche 1: glattgestrichene Fläche. 
Fläche 2: Abdrücke von drei parallelen, ca. 0,5–2,1  cm dicken Stöcken. 
Hl  02. Taf.  1b. 1978/021. Areal 4, SE 147, Siedlungsphase Ia. Lehmverputz von 7,5  cm 
Stärke. Drei im spitzen Winkel zueinander liegende Flächen. Fläche 1: Abdrücke von Lagen 
von 1–1,5  cm starken Stöcken. Fläche 2: parallel dazu Abdrücke von Lagen von 1–1,5  cm 
starken Stöcken. Fläche 3: gerundete, glattgestrichene Fläche.
Hl  03. Taf.  2a. 1976/308-1. Areal 8, SE 048, oberster Teil, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz 
von 7,5 cm Stärke. Zwei einander gegenüberliegende Flächen und eine dazu im rechten Win-
kel stehende Fläche: Fläche 1: Rundholzabdruck. Fläche 2: Abdrücke von 0,4–0,7 cm starken 
parallelen Stöcken. Fläche 3: im rechten Winkel dazu glatte Fläche. 
Hl  04. Taf.  2b. 1976/308-2. Areal 8, SE 048, oberster Teil, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz 
von 5 cm Stärke. Zwei im rechten Winkel zueinander stehende Flächen. Fläche 1: zwei Rund-
holzabdrücke. Fläche 2: parallel dazu Abdrücke von 0,4–0,7  cm starken parallelen Stöcken.
Hl  05. Taf.  2c. 1976/308-3. Areal 8, SE 048, oberster Teil, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz 
von 5,2  cm Stärke. Drei im rechten bzw. im spitzen Winkel zueinander stehende Flächen. 
Fläche 1: glattgestrichene Fläche. Fläche 2: Rund- oder Flachholz-Abdruck. Fläche 3: parallel 
dazu Abdrücke von 0,4–0,7  cm starken parallelen Stöcken.
Hl 06. 1980/075E. Areal 8, SE 048, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 2,5 cm Stärke. Zwei 
einander gegenüberliegende Flächen. Fläche 1: glattgestrichene Fläche. Fläche 2: Abdrücke 
von zwei parallelen, ca. 1  cm dicken Stöcken.
Hl 07. Taf. 2d. 1979/117. Areal 10, SE 232, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 2 cm Stärke. 
Drei im rechten Winkel zueinander liegende Flächen. Fläche 1: großer, leicht konkaver Ein-
druck von Rundholz, Maserung sichtbar. Fläche 2: glattgestrichen. Fläche 3 (Schmalseite): 
glattgestrichen.
Hl 08. Taf. 2e. 1978/161. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 3,9 cm Stärke. 
Zwei einander gegenüberliegende Flächen. Fläche 1: zwei spitz aufeinander zu laufende Abdrü-
cke von Rundhölzern. Fläche 2: parallel dazu drei Abdrücke von 1,5–2  cm starken Stöcken.
Hl 09. Taf. 2f. 1979/025. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 2,9 cm Stärke. 
Zwei einander gegenüberliegende Flächen. Fläche 1: Abdrücke von parallelen, 0,5–1 cm star-
ken unregelmäßig gelegten Stöcken. Fläche 2: gegenüberliegend im rechten Winkel schwache 
Abdrücke. Parallel zu Fläche 2: im Lehmverputz steckende Abdrücke von Stöcken.
Hl  10. Taf.  3a. 1980/019E-1. Haus 4, Siedlungsphase Ib, oberste Schicht. Lehmverputz von 
8,1 cm Stärke. Zwei einander gegenüberliegende Flächen. Fläche 1: großer Rundholzabdruck. 
Fläche 2: mindestens vier Abdrücke von parallel liegenden, 1,5–2 cm starken Stöcken, dieselbe 
Orientierung wie beim Rundholz.
Hl  11. Taf.  3b. 1980/019E-2. Haus 4, Siedlungsphase Ib, oberste Schicht. Lehmverputz von 
4,7  cm Stärke. Zwei einander gegenüberliegende Flächen. Fläche 1: glatt. Fläche 2: Abdrü-
cke dünner, 0,5  cm starker Stöcke. Quer dazu in den Hüttenlehm gebettet der 1,6  cm starke 
Hohlraum eines Stockes.
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Hl  12. Taf.  3c. 1980/019E-3. Haus 4, Siedlungsphase Ib, oberste Schicht. Lehmverputz von 
mindestens 4,8 cm Stärke. Drei in 90° zueinander stehende Flächen. Fläche 1: glatt und gerade. 
Flächen 2 und 3: parallel zueinander liegende Abdrücke von 0,5–0,8  cm starken Stöcken.
Hl  13. Taf.  3d. 1980/019E-4. Haus 4, Siedlungsphase Ib, oberste Schicht. Lehmverputz von 
2,9  cm Stärke. Zwei einander gegenüberliegende Flächen. Fläche 1: leicht gewölbt. Fläche 
2: Abdrücke von sieben 0,6–1,4  cm starken Stöcken. Quer dazu in den Hüttenlehm gebettet 
der Hohlraum eines 1,8  cm starken Stockes.
Hl  14. Taf.  3e. 1980/033E-1. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 5  cm 
Stärke. Zwei in spitzem Winkel zueinander liegende Flächen. Fläche 1: glatt. Fläche 2: Abdrü-
cke von mindestens neun schräg liegenden, 0,7  cm starken Stöcken. 
Hl  15. Taf.  3f. 1980/033E-3. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 3,1  cm 
Stärke. Fläche 1: glatte, leicht gerundete Fläche. Fläche 2: Abdrücke von sieben 0,5–0,8  cm 
starken Stöcken. Im Inneren des Hüttenlehms quer zu den Stöcken der Fläche 1 Hohlraum 
eines 1,5  cm starken Stockes.
Hl  16. 1980/033E-7. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 2,4  cm Stärke. 
Fläche 1: glatte, leicht gerundete Fläche. Fläche 2: Abdrücke von sieben 0,5–0,8  cm starken 
Stöcken. Im Inneren des Hüttenlehms quer zu den Stöcken der Fläche 1 Hohlraum eines 
1,5  cm starken Stockes.
Hl  17. Taf.  4a. 1980/036E-1. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 3,4 cm 
Stärke. Fläche 1: glatt. Fläche 2: in spitzem Winkel zueinander stehende Abdrücke von dün-
nen, 0,5–0,7 cm starken Stöcken.
Hl  18. Taf.  4b. 1980/036E-2. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 3,1  cm 
Stärke. Fläche 1: glatt. Fläche 2: Abdrücke von dünnen, 0,5–0,8 cm starken Stöcken. Im Inneren 
des Hüttenlehms quer zu den Stöcken der Fläche 2 Hohlraum eines 0,7  cm starken Stockes.
Hl  19. Taf.  4c. 1980/036E-3. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 2,9  cm 
Stärke. Fläche 1: glatt. Fläche 2: Abdrücke von dünnen, 0,5–0,9 cm starken Stöcken. Im Inneren 
des Hüttenlehms quer zu den Stöcken der Fläche 2 Hohlraum eines 1,1  cm starken Stockes.
Hl  20. Taf.  4d. 1980/037E-1. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 3,3  cm 
Stärke. Fläche 1: Abdrücke von zwei großen Rundhölzern. Seite 2: Abdrücke von ca. 1,7 cm 
starken Stöcken.
Hl  21. Taf.  4e. 1980/037E-2. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 3,1  cm 
Stärke. Seite 1: Abdrücke von zwei großen Rundhölzern. Seite 2: Abdruck von einem Rundholz.
Hl  22. Taf.  4f. 1980/037E-3. Haus 4, SE 372, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 5  cm 
Stärke. Seite 1: Abdrücke von zwei großen Rundhölzern. Seite 2: Abdrücke von 1,8  cm 
starken Stöcken.
Hl  23. Taf.  4g. 1980/008-1. Areal 13, SE 460, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 3,2  cm 
Stärke. Seite 1: Abdrücke von zwei großen Rundhölzern. Seite 2: quer zu Seite 1, weitgehend 
parallel liegende dünne Stöcke. 
Hl  24. Taf.  4h. 1980/008-2. Areal 13, SE 460, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 1,9  cm 
Stärke. Fläche 1: glatt. Fläche 2: weitgehend parallel liegende, 0,4–1  cm starke Stöcke.
Hl 25. Taf. 4i. 1980/064. Areal 13, SE 440/441, Siedlungsphase Ib. Lehmverputz von 4,7 cm 
Stärke. Fläche 1: Abdruck eines Flachholzes. Fläche 2: zwischen vier parallelen, ca. 0,4–0,8 cm 
starken Rundstäben, gegenüberliegende glattgestrichene Fläche.
Hl  26. Taf.  5. 1976/371. Areal 8, SE 048, Siedlungsphase Ib. Fragment eines Lehmziegels. 
Erhaltene Höhe 10,5  cm.
Hl 27. Taf. 6. 1977/018E. Areal 9, SE 071, Siedlungsphase Ib. Flache, mit Hächsel gemagerte 
Platte aus Hüttenlehm mit rechtwinkeligem, gerundetem Umbruch an der Außenseite. Wst: 
1,9–2  cm. Erhaltene Maße: 15,5 × 12  cm. Dachziegel?
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Abdrücke von Stöcken und Hölzern im Hüttenlehm: a. Hl 01, b. Hl 02. 
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Abdrücke von Stöcken und Hölzern im Hüttenlehm: a. Hl 03, b. Hl 04, c. Hl 05, d. Hl 07, e. Hl 08, f. Hl 09.
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Abdrücke von Stöcken und Hölzern im Hüttenlehm: a. Hl 10, b. Hl 11, c. Hl 12, d. Hl 13, e. Hl 14, f. Hl 15.
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Abdrücke von Stöcken und Hölzern im Hüttenlehm: a. Hl 17, b. Hl 18, c. Hl 19, d. Hl 20, e. Hl 21, f. Hl 22, g. Hl 23, 
h. Hl 24, i. Hl 25.
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Lehmziegel: Hl 26.
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Dachziegel (?): Hl 27.
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