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9. KORROSIONSPROZESSE AN DER OBERFLACHE

ARCHAOLOGISCHER (GLASER

Die Oberfliche von Glisern der Laténe-Kultur weist
vorwiegend einen guten Erhaltungszustand auf. Dies scheint
jedenfalls der Fall zu sein, wenn man sie mit bloBem Auge
betrachtet. In dem Bestand von Glasringen aus Ostdster-
reich gibt es nur spirliche Exemplare mit stark zerstorter
Oberfliche. Vorwiegend handelt es sich dabei um geringe
Einschliisse oder Risse. Nur in einem Fall ist das ganze er-
haltene Fragment mit einer starken einheitlichen Korrosi-
onsschicht bedeckt [423]. Die Beobachtung der behandelten
Fundstiicke unter einem Mikroskop zeigt, dass das Glas,
auch wenn es sauber und glinzend erscheint, auf seiner
ganzen Oberfliche eine Korrosionsschicht erkennen lisst.
(Abb. 60 und 61)%2,

Das jahrhundertelange Verweilen der archiologischen
Gliser in unterschiedlichen Milieus sowie die Einwirkung
wechselnder Faktoren bewirkt, dass der Erhaltungszustand
der Oberfliche dieser Funde hiufig sehr schlecht ist. Der
wichtigste Einflussfaktor, der die Korrosion hervorruft, ist
bestimmt Wasser. Kieselerde, der hauptsichliche Bestandteil
von Glas, ist nicht wasserldslich, im Gegensatz zu den leicht
wasserloslichen starken alkalischen Natrium- und Kalium-
verbindungen, wie auch in viel geringerem Male den
Kalzium- und Magnesiumverbindungen. Die Oxide dieser
Metalle werden der Kieselerde beigegeben, um den
Schmelzprozess zu erleichtern. Neben der Schmelztempe-
ratursenkung erfiillen diese Substanzen auch die Funktion
von Modifikatoren, d.h. sie verlethen dem Glas die entspre-
chenden Eigenschaften wie Hirte, Plastizitit der Glasmasse
oder chemische Bestindigkeit. Bei Berithrung der Ober-
fliche mit Wasser reagieren die Metallverbindungen und
bilden Hydroxide. Sie wirken sich auf die Kieselerde aus, die
sich in Kieselsiure-Gel umwandelt, indem sie an der Ober-
fliche einen diinnen Film bildet (Abb. 61:B). Dieser kann

eine Zeitlang einen Schutz gegen die weitere Einwirkung
von Wasser bieten. Bei ungiinstigen Bedingungen (z.B.
hoher Feuchtigkeit) kann sich dieser Prozess weiter fortset-
zen. Dies kann zu einem ersten, deutlich sichtbaren Anzei-
chen von Korrosion fiihren, und zwar zu der sogenannten
Irisation (SOLDENHOFE 1991, 98-99). Die mit Irisations-
schichten bedeckte Glasoberfliche glinzt charakteristisch
bunt (Abb. 60:E-F). Solche Schichten zerplatzen oft, blittern
und fallen ab und legen damit tiefere, noch nicht beschi-
digte Glasschichten frei (Abb. 60:A,B, 61:A).

Die entstehenden Korrosionsschichten kénnen in ihrer
Struktur groBe Mengen der Karbonate oder Sulfate von
Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium ansammeln.
Dadurch wird die Glasoberfliche allmihlich matt oder zeigt
deutlich dunklere Schichten. Selbst wenn sie glatt und
glinzend bleibt, zeigt sie unter dem Mikroskop eine charak-
teristische, blasenartige Struktur (Abb. 61:C-F). Im Ver-
lauf der Degradierungsprozesse geht die Durchlissigkeit
von Glas verloren und die Korrosion dringt immer tiefer
ein.

Die Korrosionsprozesse gehen nicht gleichmifig tiber der
ganzen Oberfliche vor sich, konnen sich voneinander auch
in bedeutendem MafBe unterscheiden. B. SoLbENHOFF (1991,
101-121) sondert insgesamt 14 Typen von Zerstorungen
aus, die an der Oberfliche von archiologischen Glisern zu
beobachten sind. An unterschiedlichen Stellen kann die
Beschidigung viel tiefer gehen und deutliche Konzentrati-
onen bilden. Unterschiedliche Typen von Beschidigungen
konnen sich tberdecken es kann auch zur Herausbildung
einer sekundiren Korrosionsschicht kommen. Griinde dafiir
sind die ungleichmiBige Glasstruktur infolge einer nicht
prizisen Einschmelzung der Glasmasse wie auch die Aulen-

bedingungen, unter denen die Korrosion einsetzte.

192 Die mikroskopischen Beobachtungen einer Serie von Glasfunden aus Ostdsterreich wurden von M. Mehofer vom Archiometallurgischen

Labor, VIAS, Universitit Wien,durchgefiihrt.
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Abb. 60: Glasoberfliche der Armringe aus Thunau [085], Seebarn [093] und Oberleis [279].

A — glatte und reine Oberfliche im Durchlicht; B — z.T. reine Oberfliche im Durchlicht, erkennbar ist eine
starke Korrosionsschicht; C und D — unebene Oberflichen mit erkennbaren Gasblasen und Korrosionsspuren; E
und F — Oberflichen mit erkennbarer Glasschichtung und Korrosionsspuren (Foto M. Mehofer, VIAS).
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Abb. 61: Korrosionsschichten an der Glasoberfliche der Armringe aus Seebarn [093], Thunau [158, 399] und
Oberleis [279].

A — Unter der abgeplatzten Korrosionsschicht kommt die reine Glasoberfliche zum Vorschein; B — bunte
Schicht mit Kieselsiure-Gel; C, D, E und F — harte, blasenartige Korrosionsschichten (Foto M. Mehofer, VIAS).



